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Folie slizgowe Ruba TG 1A
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Opis produktu

Folie slizgowe TG 1 A ze $wiadectwem kontroli sa przeznaczone do konstrukcji dachowych o niewielkich rozpietoséciach.

Stosowanie folii slizgowej zapewnia redukgje sit wywotywanych przez kurczenie sie i petzanie elementéw konstrukcyjnych

oraz wywotanych wptywem temperatury. Zapobiega pekaniu $cian wywotanych obcigzeniami $cinajacymi. W przypadku

dachéw o wiekszych rozpietosciach nalezy stosowac podktadki tasmowe z rdzeniem elastomerowym slizgowe skupiajace obciazenie.

\ Informacje techniczne
Foliasizgona TG 1 A + b1 1 N/mm? 0,05 do 0,10 23°C 3 mm
foliadlizgowa TG 1 A + ¢l 1 N/mm? 0,05do 0,10 23°C 5 mm

Diugos¢ standardowa: 1,5 m
Szerokos¢: wszystkie stosowane szerokosci muru

Specyfikaca: txbx|ImmRUBAtyp TG1A+. ..

t- grubosé folii <lizgowej, mm
b - szerokost folii slizgowej, mm
- dhugosc folii slizgowej, mm

= do elementéw betonowanych na budowie GAsp ™

- folia glizgowa laminowana z jednej strony TG1A+d

TG1A+ b1 ﬂ H ﬁ Obdigzenie rGwnomieme
Dwuwarstwowa folia shizgowa

pokiyta warstwa smaru

Pianka
Tasma krepowa

Prremieszzenie

= do prefabrykatéw

- folia lizgowa laminowana z abu stron

TGT1A+ 1 ﬂ ﬁ ﬂ Obcigzenie dwnomieme

Pianka

Dwuwarstwowa folia slizgowa pokryta
warstwg smaru

Pianka

Prremieszzenie
Tasma krepowa

Zadaniem powtoki piankowej jest wyrwnywanie niewielkich nieréwnosci i chropowatosci
powierzchni podpierajacej
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| tozyskowanie fundamentu

Folie slizgowe typu TG 1 A laminowane elastomerem przeznaczone s3 do oddzielania elementéw poddawanych
obcigzeniom do 3 N/mm2, np. w obrebie fundamentu, a takze do ograniczania sit powstajacych wskutek zmian
temperatury komponentdw lub osiadania konstrukji. Przy nacisku do 10 N/mm2 nalezy stosowac folie TG5POM.

Fundament

= do elementdéw betonowanych na budowie
- folia $lizgowa laminowana elastomerem z jednej strony

TG1A+ b4 ﬂ ﬂ ﬂ Powierzchnia plaszczyzny
Dwuwarstwowa folia $lizgowa

+“—> Elastomer

Taéma krepowa

Przemieszczenie

= do prefabrykatow
- folia $lizgowa laminowana elastomerem z obu stron

TG1A+ 4 ﬂ ﬂ ﬂ Powierzchnia plaszczyzny
Elastomer
Dwuwarstwowa folia slizgowa pokryta
Warstwg smaru
—> Elastomer

Przemieszczenie Tasma krepowa

Laminowanie warstwa elastomerowa jest wymagane w celu wyréwnania istniejacych nieréwnosci i nieznacznych odchytek réwnolegtosci
powierzchni przylegania.

ksymal potczynnik »
Typ h;:pw;e L b . Temperatura Grubos¢
foliadlizgowa TG 1 A + ba 3 N/mm? 0,05 do 0,10 23°C 3 mm

Foliadizgowa TG 1 A+ c4 3 N/mm?2 0,05do 0,10 23°C 5mm
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\ Folia $lizgowa stosowana na duzych powierzchniach

Folie slizgowe typu TG 1 A przeznaczone sg do oddzielania elementéw konstrukcyjnych o duzych

powierzchniach w celu zredukowania sit wywotywanych zmianami wymiaréw elementéw, do ktdrych moze dojs¢

w wyniku oddziatywania temperatury, petzania, czy skurczu, np. miedzy elementem konstrukcyjnym a podtozem lub
miedzy istniejagcym a nowym elementem (baseny, zbiorniki, lodowiska) lub w przypadku renowacji istniejacych ptyt
pomostowych na istniejacych strukturach.

= Folia $lizgowa stosowana na duzych powierzchniach

ﬂ ﬂ ﬂ QObcigZenie rdwnomieme

Warstwa ochronna

Dwuwarstwowa folia slizgowa pokryta
Walstwg Smaru

Warstwa ochronna

|

Przemieszczenie

W celu ochrony folii slizgowej przed mechanicznym uszkodzenie oraz wyréwnania pozostatych nieréwnosci na powierzchni przylegania zaleca

sie stosowanie wierzchnich i spodnich wiéknin ochronnych. W przypadku zastosowania przez konstruktora innych $rodkéw ochronnych z powodu
specjalnych naprezen, w szczegélnych przypadkach folia slizgowa moze by¢ dostarczona w postaci nielaminowanej TG 1 A lub laminowanej
zjednej strony TG 1 A + b3.

Maksymalne Wspdtczynnik e

Tip T arcia Tempertura Grubosc
foliadizgona  TG1A+b3 | 0,5 N/mm2 0,05 do 0,15 23°C 3mm
fladizgova TG 1A+c3 | 0,5N/mm2 0,05 do 0,15 23°C 5mm

Diugos¢ standardowa: do 25 m

Szeroko$C: standardowo T m

Specyfikacja: txbx | mmRUBAtyp TG1A+ ¢3

t- grubosc folii slizgowej, mm
b - szerokosc folii Slizgowej, mm
I - dlugosé folii Slizgowe), mm

\ OstrzeZenia i zalecenia BHP

Przy instalacji zbrojenia skrecanego powinno sie uzywac rekawic ochronnych oraz w petni sprawnych narzedzi.

\ Dokumenty odniesienia

Dokument jednostkowy
Certyfikat Zaktadowej Kontroli produkgji
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Przechowywanie i transport

Produkt nalezy chroni¢ przed wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Uwagi

Poszczegoine typy, wymiary oraz numery katalogowe produktéw zamieszczone s w katalogu firmy Ebea Polska
oraz na stronie www.ebea.pl.
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